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Различные лакировочные составы для покрытия поверхностей являются смесями разных
смол с органическим растворителем. После их высыхания лакировочный состав
становится тонким и блестящим покрытием.

  

Лаки на нитроцеллюлозной основе являются раствором нитрита целлюлозы, который
смешан с органическими растворителями.

      

Зачастую в состав для регулировки эксплуатационных свойств вводятся алкидные и
другие виды смол.

  

Основной характеристикой нитролака является его быстрое засыхание. В случае очень
быстрого схватывания, нитролак можно разводить растворителем. Нужно отметить, что
очень часто лак на нитроцеллюлозной основе применяется для обработки древесных
изделий. Однако, во многих случаях можно их применять в качестве финишного слоя на
металлической поверхности. Покраску изделий нитролаком, а также другие отделочные
и строительные работы, такие как монтаж и изготовление ограждений для лестниц  ,
кладку стен дома либо обустройство кровли, должны выполнять специалисты.

  

Эпоксидные лакировочные составы являются растворами эпоксидных смол, смешанных в
органических растворителях. Пленкообразующими элементами эпоксидных лаков
являются различные эпоксидные смолы. Как правило, перед использованием, к
эпоксидным смолам добавляются вспомогательные отвердители.

  

Несомненно, эпоксидный лакировочный состав наделен очень высокой устойчивостью к
воде, отменной механической крепостью, адгезией к разным материалам. В быту
эпоксидные лакировочные составы часто применяют для изготовления шпаклевок. Как
известно, эпоксидные лакировочные смеси тоже нередко применяют для завершающей
отделки металлической поверхности.
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