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Производство строительных материалов сегодня находится на очень высоком уровне.
Сейчас производится большое множество строительных отделочных материалов,
красивых и готовых прослужить долгое время. Но часто у таких материалов
немаленькая цена. Поэтому часто люди ищут альтернативные современным способы
отделки. Среди таких альтернативных материалов большую популярность получила
глина.

  

      Если Вы выбрали способ отделки стен глиной, то прежде нужно проверить ее на
пластичность и вяжущие свойства. Чем менее пластичной будет глина, тем большая
вероятность того, что при высыхании раствора из такого материала стены
потрескаются. Пластичность глины проверяется следующим образом. Слепленный
шарик из глины кладем на ровную поверхность и сплющиваем его ладонью. Если по
краям "лепешки" образовались трещинки, то это значит, что глина малопластична,
ровные края свидетельствуют о хорошей пластичности и говорят о том, что глина
достаточно жирная.

  

Чтобы глина была более пластична, в нее добавляют песок от 50 до 80%, а чтобы на
поверхности не возникало трещин - сено или солому. Перед замесом раствора глину
нужно заранее замочить в воде. На стену такой раствор наносится шпателем или
металлической теркой. Такую поверхность можно не выравнивать, так как неровности
лучше будут сцепляться с финишной отделкой.

  

Организация предлагает приобрести запчасти jcb 4cx высокого качества и по выгодным
ценам. Ассортимент запчастей настолько велик, что вы сможете найти любую деталь,
которую вам помогут подобрать наши менеджеры по продажам. Для постоянных
покупателей действует система скидок.
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