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Поливинилацетатные клеи применяют с 1940 года как заменители клея животных.
Поливинилацетат — это клей винилового эфира уксусной кислоты (или винилацетата),
здесь присутствует инициатора и эмульгатора.      

  

В мире винилацетат (мономер) в дальнейшем перерабатывается в поливинилацетат,
половина его продается как гомополимерная дисперсия. Остальные применяются для
получения сополимерных материалов, поливинилбутирола, и др. В странах Европы и в
США и около 60 процентов винилацетата используется для эмульсий. Самый крупный
рынок сбыта эмульсий находится в США, где изготавливают клеи. В Европе половина
эмульсий применяется для красок, в Великобритании — это две трети.

  

  

В Японии восемьдесят пять процентов всего винилацетата обрабатывается в
поливиниловый спирт для производства «винилона». В последнее время наблюдается;
большой рост использования ПВА для изготовления красок и клеев. Клеи, созданные на
поливинилацетатной основе, можно будет подразделить: без растворителей,
эмульгированные, на летучих растворителях. Найти прайс на клеи ПВА  на этом сайте
можно очень легко.

  

  

Клеи, созданные на летучих растворителях, имеют 30%-ные растворы ПВА в этилацетат,
либо используется в толуоле. Концентрация ацетона и ПВА может составлять
показатель от 35 до 70 процентов, в зависимости от массы полимера. Адгезия растворов
повышается при добавлении малеиновых, глифталевых смол.

  

  

Клеи без использования растворителей получают из поливинилацетата при помощи
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расплавления смеси со смолами. Часто используемым клеем является именно
поливинилацетатная дисперсия. Клеи, на этой основе, имеют ряд преимуществ, самые
важные из которых: химическая стойкость клеевой пленки; быстрое схватывание;
отсутствие пенообразования; белый цвет, слабый запах; готовность к использованию —
не требуют нагревания, отвердителей; механическая стабильность; необходимая
текучесть при высоких и низких температурах; сохранение свойств после процесса
замерзания — оттаивания; способность склеивания при температуре окружающей
среды; стойкость к хранению; нетоксичность; негорючесть; низкая стоимость; простота
для изготовления различных смесей для улучшения различных показателей клея;
незначительный износ инструментов при ремонте изделий.

  

  

Промышленные клеи, созданные на основе дисперсии ПВА, используют для
изготовления многослойных бумажных мешков, упаковки из картона, комбинированных
материалов, конвертов, картонных барабанов и др. В бумажной промышленности клей
ПВА - эмульсии наносят на бумагу для того, чтобы улучшить цвет, жесткости, стойкость
к старению и жирам.

  

  

Источник:  www.polyplast-sintek.ru
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